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Tabela 1

Samoadhezyjny X X X

OverCEM SA

 X  X
 X  X
   XX
 X X X
 X  X
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 XX XX X
 X XX
 X X X*
 X X
 X XX

Metal

Ceramika szklana

Dwukrzemian litu

Ceramika tlenkowa 
(tlenek cyrkonu/glinu)

Kompozyt

Korony/mosty
Metalowe/metalowe filary implantów

Mosty typu Maryland

Licówki
Korony

Korony

Licówki
Korony, mosty i mosty adhezyjne
Filary implantów ceramiczne/metalowe (na podstawie tytanowej) 

Korony

Zastosowanie Uniwersalny 
(Universal)

Przezroczysty
(Translucent)

Opakerowy
(Opaque)

(A2) Neutralny Matowo 

X = zalecany,   XX = zdecydowanie zalecany
X*=zdecydowanie zalecany w przypadku ciemnej bazy



OverCEM SA jest podwójnie utwardzalnym, 

OverCEM SA:
1. Uniwersalny, kolor A2;

neutralny kolorystycznie;

Przeznaczenie i zastosowanie OverCEM SA

odtwórczych w implantoprotetyce i protetyce 

metal/metal, metal/ceramika, metal/kompozyt, 

W odniesieniu do pacjentów i personelu gabinetu 

• Podczas stosowania cementu zarówno personel 

ochronne, aby zapobiec ewentualnemu kontaktowi 

mieszania.

zanieczyszczonych cementami tymczasowymi, 
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Dual-Curing Self-Adhesive Resin Cement
OverCEM SA

Opis produktu



nadtlenki.

W odniesieniu do personelu gabinetu 

cementem oraz w celu zminimalizowania ryzyka 

sprzedawcy.
Ochrona miazgi

Przed cementowaniem

3. Na powierzchniach przeznaczonych do 

wytrawiania kwasem tkanek w kanale korzeniowym. 

wodoru.
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– mosty typu Maryland i licówki

dentysta.

powietrzem wolnym od wody lub oleju.

protetycznych

usuwa z niej substancje mineralne, znacznie 

przy pomocy czystego acetonu lub etanolu. 

minuty;

powietrzem.

sekund;
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Procedura 1

strumieniem czystego powietrza.
Procedura 2

do powierzchni.

strumieniem powietrza wolnego od wody i oleju.

protetycznych z kompozytów

wody i oleju.

oleju.

wysuszenie powietrzem. 
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sprayem wodnym.

implantów protetycznych

odpowiednie wysuszenie powietrzem, jest 

oceniony zgodnie ze wskazówkami producenta 

implantu.

Inlay/Onlay 

wskazane jest umieszczenie protezy w etanolu, a 

wolnego od wody i oleju. Obróbka trybochemiczna, 

podlega ocenie lekarza.

otoczenia i jamy ustnej. W przypadku cementu 
kompozytowego twardnienie OverCEM SA spowalnia 

skróceniu w przypadku przeprowadzenia zabiegu pod 

polimeryzacji.

utwardzenia cementu OverCEM SA w normalnych 
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protetycznego.

równomiernie ze strzykawki.
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protetyczne przy pomocy odpowiednich instrumentów 

3. 

powietrza.

kompozytu do odbudowy rdzenia.

powierzchni powszechnie stosowanych w praktyce 
stomatologicznej.
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Tableau. 1

Auto-adhésif X X X
Teinte

OverCEM SA

 X  X
 X  X
   XX
 X X X
 X  X
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 X X X*
 XX XX X
 X XX
 X X X*
 X X
 X XX

Métal

Vitrocéramique

Disilicate de lithium

Céramique sans métal 
(sur oxyde Zircone 
/Alumine)
Composites

Inlays / Onlays / Couronnes partielles
Couronnes / Bridges
Pilier en céramique/métal
Tenons et clavettes coulés
Bridges Maryland
Inlays / Onlays / Couronnes partielles 
Facettes
Couronnes
Inlays / Onlays / Couronnes partielles
Couronnes
Bridges 3 éléments
Facettes
Couronnes, bridges, bridges adhésifs, facettes
Piliers implantaires en céramique / zircone
Tenons endodontiques
Inlays / Onlays, facettes
Couronnes
Tenons endodontiques en fibre de verre

Application Universel Translucide Opaque

A2 
(jaune) Neutre Blanc 

opaque

X = recommandé,  XX = fortement recommandé
X* = recommandé en cas de substrats sombres à masquer



Description du produit
OverCEM SA est un ciment résine auto-adhésif et à 

adhésifs acides qui créent une forte adhérence entre 
la partie minérale des tissus dentaires et les oxydes 
métalliques de divers matériaux de restauration. La 
seringue à double-corps est fournie avec des 
embouts auto-mélangeurs (T-Mixer et T-Mixer Endo) 
afin de réduire la perte de ciment dans les embouts.
OverCEM SA est disponible en trois teintes (Tab. 1), 
ce qui permet d'offrir un large choix pour répondre à 
tout type d'exigence clinique ou technique :
OverCEM SA :
    1. Universel, teinte A2;
    2. Translucide, pour le scellement des tenons en 
fibre sans impact au niveau de la teinte;
    3. Opaque, quand un effet de masquage du 
substrat est nécessaire;
Objectifs et champs d'application d'OverCEM SA
Réaliser des fixations adhérentes solides de divers 
matériaux de restauration prothétique implantaire ou 
conventionnelle, tels que : métal/métal, 
métal/céramique, métal/composite, métal/zircone, et 
tissus dentaires. OverCEM SA ne nécessite pas de 
traitement préalable des tissus dentaires, ni de 

pouvoir adhésif exceptionnel, par des temps 
d'auto-polymérisation différents et une capacité de 
photopolymérisation réactive.

Composition
OverCEM SA contient des (méth)acrylates monos et 
bifonctionnels. Le pourcentage de charge minérale 
(inorganique) est d'environ 65 % en poids et la 
dimension des particules de charge (D50) est 

entre la base et le catalyseur est de 1:1.
Précautions d'emploi
Pour les patients et le personnel du cabinet dentaire :
• Pendant la manipulation du ciment, le praticien 
dentaire et le patient doivent porter des lunettes de 
sécurité pour éviter tout contact éventuel avec les 
yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un médecin.
Pour un meilleur résultat, utiliser les embouts 
mélangeurs ; il est déconseillé de mélanger le ciment 

mélanger.

température, il faut le sortir au moins une heure 
avant son utilisation.
Ne pas utiliser OverCEM SA sur des supports ayant 
servi pour des ciments temporaires contenant des 
phénols (ex. eugénol) car ils peuvent inhiber la 
polymérisation.

l'adhésion que sur la polymérisation d'OverCEM SA.
Pour les patients:
• Éviter l'utilisation de ce produit chez les patients 
souffrant d'allergies connues aux acrylates et aux 
peroxydes.
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Ciment résine auto-adhésif à double polymérisation
OverCEM SA

Notice d'utilisation français



• En cas de contact prolongé avec les tissus buccaux 
mous, rincer abondamment à l'eau et si possible avec 
une solution aqueuse de bicarbonate de sodium. En 
cas de réaction allergique, retirer le produit de la 
bouche le plus rapidement possible, et consulter un 
médecin.
Pour le personnel du cabinet dentaire:

en évitant tout contact cutané du produit avec le 
ciment non polymérisé afin de minimiser les risques 
d'irritation et de réaction allergique. En cas de 
contact accidentel avec la peau, il est conseillé de 
laver la partie concernée avec du savon et de l'eau 
chaude.
Afin de ne pas endommager les instruments, les 
dispositifs ou les surfaces, retirez le ciment avant 
qu'il ne soit polymérisé. Utiliser de l'acétone ou de 
l'éthanol pour éliminer le ciment non polymérisé.
En cas de réaction allergique, consulter un médecin. 
Les fiches de données de sécurité (Safety Data 
Sheet) d'OverCEM SA sont disponibles sur simple 

votre détaillant.
Protection de la pulpe dentaire
Cette mesure n'est pas nécessaire si la distance de 
la pulpe dentaire est supérieure à 0,5mm. Prévoir 
une protection de la pulpe dentaire avec de 
l'hydroxyde de calcium à polymérisation rapide si la 
distance est inférieure à 0,5 mm.
Préparation de la dent
Préparation de la cavité/du pilier de la dent 
Avant le scellement
    1. Nettoyer soigneusement le pilier préparé ou la 
surface dentaire avec une brosse rotative et une 

solution composée de Chlorhexidine 0,2 % et de 

soufflette air/eau, puis sécher à l'air libre en veillant à 
ce que l'air soit exempt d'eau ou de gras.
    2. Ne pas déshydrater la dentine : un séchage 
excessif peut provoquer une mauvaise réaction du 
ciment et une sensibilité post-opératoire.
    3. Ne pas utiliser de substances telles que l'EDTA, 
les désensibilisateurs, les astringents, les produits de 
scellement de la dentine ou les bains de bouche sur 

mordancer l'émail avec de l'acide phosphorique à 
32-37 % pendant 15-20 secondes et de l'éliminer 

moins 20 secondes.
ATTENTION ! Ne pas mordancer la dentine à 
l'acide.
Scellement du tenon : préparation du canal 
radiculaire
    1. Préparer le canal radiculaire avec les 
techniques endodontiques les plus avancées.
    2. Créer un scellement apical d'au moins 3-4 mm.
    3. Rincer le canal radiculaire avec une solution 
composée de Chlorhexidine 0,2 % et de Cétrimide 
0,2 %. Éviter tout mordançage à l'acide à l'intérieur 
du canal radiculaire. Éviter tout désinfectant à base 

    4. Rincer à l'eau et sécher avec des pointes de 
papier.
    5. L'utilisation de la digue de protection est 
recommandée.
ATTENTION ! Ne pas utiliser de produits de 
scellement canalaire contenant de l'eugénol, car la 
polymérisation d'OverCEM SA pourrait s'en trouver 
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entravée.
Recommandations générales pour les prothèses 
dentaires collées, Bridges Maryland et facettes 
laminées
Pour garantir une bonne adhésion, les dents piliers 
doivent être en bon état ou correctement restaurées, 
elles doivent être en bonnes conditions parodontales 
et avoir une grande surface d'émail disponible pour 
permettre l'adhésion du ciment. Si des zones de 
dentine sont exposées, elles ne doivent pas être 

doivent être traités conformément aux indications du 
fabricant. La technique et le traitement utilisés sont 
sous la seule responsabilité du dentiste.
Pendant le scellement, utiliser une digue pour éviter 
la contamination des surfaces. Mordancer la surface 
émaillée des dents préparées pendant 15 à 20 
secondes avec de l'acide orthophosphorique à 37 % ; 
rincer soigneusement avec de l'eau pulvérisée et 
sécher à l'air sans eau ni gras.
Préparation des surfaces de la restauration
OverCEM SA a été conçu pour adhérer au 
composant minéral de la dent. Toute substance 

structure dentaire entravera le processus d'adhésion. 
En particulier, l'utilisation d'acide sur la dentine 
élimine la substance minérale, ce qui réduit fortement 
l'adhérence et doit donc être absolument évitée. 
Retirer soigneusement la restauration temporaire et 
le ciment provisoire en les dissolvant avec de 

une solution composée de Chlorhexidine 0,2 % et de 
Cétrimide 0,2 % pour la désinfection.
Vérifier le bon ajustement de la restauration et les 

contacts interproximaux. Si un produit à base de 
silicone a été utilisé pour contrôler l'ajustement, 
éliminer soigneusement les résidus avec des produits 
adaptés, sans quoi l'adhérence pourrait être 
compromise. Dans le cas de restaurations en 
vitrocéramique, n'ajuster l'occlusion qu'une fois la 
procédure de scellement effectuée afin d'éviter 
d'éventuelles fractures.
Préparation des restaurations métalliques
Suivre les indications du fabricant des matériaux de 
restauration. Si aucune préconisation n'est fournie 
par le fabricant, la procédure suivante est suggérée :
    1. Sabler la surface métallique à sceller avec de 

    2. Plonger la restauration dans de l'eau distillée ou 
de l'éthanol pur dans un bain à ultrasons pendant 2 
minutes afin d'éliminer les particules d'oxyde 
d'aluminium résiduelles ;
    3. Laver avec de l'eau pulvérisée et sécher avec 
de l'air pur.
Préparation des restaurations à base de disilicate 
de lithium et autres restaurations en 
vitrocéramique
Suivre les indications du fabricant des matériaux de 
restauration. Si aucune préconisation n'est fournie 
par le fabricant, la procédure suivante est suggérée :
    1. Utiliser de l'acide fluorhydrique à 9 % pendant 
30-60 secondes pour mordancer les surfaces en 
vitrocéramique ;
    2. Rincer soigneusement avec de l'eau pulvérisée 
pendant 20 secondes et sécher avec un jet d'air 
exempt d'eau et de gras (l'acidité résiduelle de la 
surface peut être neutralisée avec une solution de 
bicarbonate de sodium à 5 %).
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Prétraitement des restaurations en zircone et 
autres restaurations céramiques polycristallines
Si aucune préconisation n'est fournie par le fabricant, 
les procédures suivantes sont suggérées :
Procédure 1
    1. Sabler la surface de la restauration avec de 

bars et à une distance de 10 mm.
    2. Plonger la restauration dans de l'eau distillée ou 
de l'éthanol pur dans un bain à ultrasons pendant 2 
minutes afin d'éliminer les particules d'oxyde 
d'aluminium résiduelles.
    3. Laver et sécher la restauration avec un flux d'air 
propre.
Procédure 2
    1. Avec une sableuse, procéder à un traitement 
tribochimique de la surface céramique en utilisant 

de diriger le flux d'air de façon orthogonale à la 
surface.
    2. Chasser les résidus du produit de sablage avec 
un jet d'air exempt d'eau et de gras.
    3. Si nécessaire, appliquer un silane ou un 
"primer" approprié sur la surface traitée, 
conformément aux instructions du fabricant de ces 
matériaux.
Prétraitement des restaurations en composite
Les restaurations en composite ou en céramique 
hybride doivent être traitées selon les indications du 
fabricant. En l'absence d'indications, la procédure 
suivante est suggérée :
    1. Sabler la surface de la restauration à sceller 

    2. Plonger la restauration dans de l'eau distillée ou 
de l'éthanol pur dans un bain à ultrasons. 
    3. Sécher avec un jet d'air exempt d'eau et d'huile.
Préparation des tenons et des clavettes 
endodontiques
Les tenons et les clavettes doivent être traités selon 
les indications du fabricant. En l'absence 
préconisations de la part du fabricant, la procédure 
suivante est suggérée :
    1. Nettoyer le tenon en fibre en appliquant un gel 
d'acide orthophosphorique à 32-37 % pendant 60 
secondes ou en l'immergeant dans de l'éthanol 
pendant 5 minutes.
    2. Laver avec de l'eau pulvérisée et sécher avec 
un jet d'air exempt d'eau et de gras.

tenons en fibre de verre Overfibers, mais il est 
conseillé de les mordancer avec un gel d'acide 
phosphorique 32 - 37 % pendant 60 secondes, puis 
de laver avec un jet d'eau abondant avant de les 

active) qui augmente l'adhérence avec le ciment 
adhésif OverCEM SA lorsqu'ils sont mordancés à 
l'acide phosphorique.
Dans le cas de tenons métalliques ou de clavettes ; il 
est recommandé de procéder une abrasion à l'air de 

d'eau.
Préparation des piliers prothétiques implantaires 
vissés 
(Ti-base ou Ti-connect)
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dentaires implantaires vissées lorsqu'une connexion 
puissante est nécessaire entre le pilier implantaire et 

vitrocéramique ou composite).
Même si le sablage des composants du pilier de 
l'implant peut améliorer l'adhérence, un nettoyage à 
la vapeur ou à l'éthanol pur suivi d'un séchage à l'air 
est généralement suffisant pour obtenir une 

nettoyage normal de la surface est facultatif et doit 
être décidé conformément aux instructions du 
fabricant du composant implantaire.
Cependant, OverCEM SA n'est pas conçu pour les 
prothèses implantaires scellées !
En pareil cas, ne pas utiliser OverCEM SA car, dans 

une adhérence excessive ne permettrait pas le 

Préparation des bridges métalliques Maryland et 
des inlays/onlays
Les surfaces métalliques doivent être sablées avec 

sous une pression de 2 bar et à une distance de 5 à 

prothétique dans de l'éthanol puis dans un bain à 
ultrasons avec de l'eau distillée pendant au moins 5 
minutes avant le scellement afin d'éliminer les 
particules résiduelles d'oxyde d'aluminium, ou encore 
d'éliminer les résidus du sablage avec un jet d'air 

au sable CoJet ou Rocatec suivi de l'application d'un 
silane ou d'un "primer" est facultatif et à la discrétion 
du dentiste.

Polymérisation de OverCEM SA : 
recommandations générales
Le ciment OverCEM SA est à double-polymérisation : 
auto/photopolymérisable. OverCEM SA est 

Durée de polymérisation
Les temps de travail et de prise sont influencés par 
les températures ambiante et buccale. Comme pour 
le ciment composite, le durcissement d'OverCEM SA 
ralentit considérablement à température ambiante et 

un matériau à polymérisation duale et est donc 

artificielle. Le temps de travail est réduit en cas de 

blanche : réduire l'intensité lumineuse pour éviter une 
polymérisation trop rapide.(Tab. 2)
NOTE : Les temps indiqués sont constatés à une 
température initiale du ciment de 23°C.
Si le produit est conservé à basse température, il est 
recommandé de le sortir au moins une heure avant 
son utilisation.
Les ciments OverCEM SA jouit d'une polymérisation 
duale, ce qui signifie qu'ils sont auto et 

photo-polymérisables.
Dans le cas de matériaux de restauration 
translucides (composites, céramiques, céramiques 
hybrides, résines, etc.), il est conseillé de 
photopolymériser le ciment à travers la restauration. 
Pour les tenons translucides, polymériser 
directement sur la tête du tenon une fois qu'il a été 
adéquatement raccourci.
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polymérisation à double bande avec une émission 
allant de 395 à 480 nm. Une densité de puissance 
minimale de 1000 mW/cm2 est nécessaire pour 
polymériser OverCEM SA dans des conditions 
normales. Certaines lampes ont une option 
d'émission "booster" (normalement supérieure à 2000 

produite. Pour les restaurations plus épaisses 
(supérieure à 1 mm) ou les tenons endodontiques, 
l'utilisation de l'émission de type "booster" est 
recommandée.
Dans le cas de matériaux de restauration opaques 
(métal, carbone, restauration céramo-métallique 
(CCM), etc.), le ciment va polymériser principalement 
par des réactions d'auto-polymérisation. Attendre le 
temps de prise recommandé avant de commencer 
toute autre procédure susceptible de générer des 
mouvements ou des contraintes sur la restauration.
Pour les restaurations opaques, il est conseillé 
d'effectuer une photopolymérisation sur les bords 

pénétrer.
Utilisation de la double seringue
    1. Prendre une nouvelle seringue d'OverCEM SA 
en fonction du besoin clinique et la préparer pour 
l'utilisation.

bouchon de la seringue et le jeter conformément aux 
réglementations locales de recyclage.
    3. Avant d'insérer un nouvel embout T-Mixer, 
actionner la seringue de façon à ce que les deux 

identiquement.
8

ATTENTION ! Pendant cette opération, veiller à ce 
que la base et le catalyseur n'entrent pas en contact 
l'un avec l'autre à la sortie des trous. 
    4. Ne pas réutiliser le capuchon bleu pour fermer 
la seringue.
    5. Sélectionner l'embout T-Mixer en tenant compte 

bague du T-Mixer dans l'encoche triangulaire 
correspondante de la seringue. Faites alors pivoter la 
bague de 90°.
    6. Le T-Mixer "Standard" (avec embout conique) 
est destiné à appliquer le ciment dans les zones 
facilement accessibles, tandis que les T-Mixer Large 

SA dans le canal radiculaire.
Scellement de restaurations indirectes
Les surfaces des dents à sceller doivent être 

toute contamination par l'eau, le sang, la salive et le 
fluide créviculaire avant le scellement et pendant sa 
phase de durcissement.
    1. Répartir uniformément OverCEM SA sur les 
surfaces de la restauration en appuyant sur le 
double-piston pour extruder le mélange en léger 

mélange pendant toute l'application pour éviter 
l'inclusion de bulles d'air.
    2. Poser la restauration sur le substrat et la 
stabiliser avec une pression moyenne constante 
exercée par le patient ou avec votre doigt.
    3. Attendre au moins 60 secondes avant de 
démarrer la photopolymérisation : cela permettra à la 
réaction chimique avec la dentine et l'émail d'opérer ;
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Procéder à une photopolymérisation de chaque côté 
de la dent pendant 1 à 2 secondes afin de conférer 

zones interproximales ou de liaison, utilisez du fil 
dentaire.
    4. Continuer la procédure de photopolymérisation 
selon les temps indiqués (Tab. 2).

bouchon pour prévenir la contamination entre les 

    6. Finir et polir la restauration avec les instruments 
rotatifs appropriés (caoutchoucs, brosses, etc.). 
Vérifier l'occlusion pour éviter toute interférence avec 
les dents antagonistes.
Scellement de tenons en fibre et clavettes. 
    1. Monter l'embout Endo dans le T-Mixer Wide et 
l'insérer sur la double seringue.

canal radiculaire puis commencer à injecter 
OverCEM SA.
    3. Maintenir l'embout immergé dans le ciment et le 
déplacer lentement vers le haut en fonction de la 
vitesse de remplissage du canal.
Ne pas extraire l'embout du matériau avant que le 
canal radiculaire ne soit plein. L'injection de ciment 
doit être correctement réalisée pour minimiser 
l'inclusion de bulles d'air.
    4. Tenons en fibre translucide : si elle est 
présente, retirer la tête colorée du tenon à l'aide 
d'une fraise diamantée sous spray, puis imprégner la 

les phases ultérieures de durcissement ;

d'OverCEM SA et le pousser doucement jusqu'au 
fond en appliquant un mouvement de rotation pour 
une meilleure assise. À l'aide d'une brosse ou d'une 
éponge, répartir uniformément le ciment sur la 
surface de la dent et la surface émergée du tenon, 
afin de créer une couche de liaison avec les 
composites qui seront utilisés pour reconstituer le 

    6. Photo-polymériser pendant au moins 60 

utiliser la fonction "booster" de la lampe pendant au 
moins 40 secondes.
ATTENTION ! Pendant la photopolymérisation, éviter 
tout contact entre la lampe et la tête du tenon ; cela 
pourrait empêcher une bonne adhésion ! 
Vérifications finales

rechercher et éliminer les résidus de ciment autour 
des dents et à l'intérieur du sillon gingival. Procéder 
à un examen radiographique si un doute persiste.
Hygiène et désinfection

avec des détergents et des désinfectants de surface 
habituellement utilisés dans le cabinet dentaire.
Précautions à prendre

ou à l'humidité pendant l'application du ciment pour 
éviter de raccourcir le temps de prise.
Stockage et péremption
OverCEM SA doit être conservé entre 2°C/36°F et 



8°C/46°F pour une meilleure conservation. Pour de 
meilleurs résultats, ne pas utiliser les ciments 

Informations sur le produit
Overfibers est la seule source d'informations 
correctes pour l'utilisation d'OverCEM SA.
Il est recommandé de conserver le la notice 
d’utilisation pendant toute la durée d'utilisation 
du produit.
Garantie
Overfibers garantit que ce produit est exempt de 
défauts de matériaux et de fabrication. Overfibers 
n'offre pas d'autres garanties, y compris toute 
garantie implicite ou de qualité marchande ou 
d'adéquation à un usage particulier. L'utilisateur 
détermine sous sa seule responsabilité l'adéquation 
du produit avec chaque application. Si ce produit est 

défectueux pendant la période de garantie et 
qu'Overfibers constate une anomalie de celui-ci, il 
sera remplacé.
Limitations de responsabilité
Sauf si la loi en dispose autrement, Overfibers ne 
sera pas tenue responsable des pertes ou des 
dommages résultant de ce produit, directs ou 
indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, 
quelle que soit la théorie établie, y compris la 
garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité 
directe.
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25°C
77°F

2°C
36°F

Universel 01:30 04:00 03:00 06:00 00:20 00:20 00:40
Translucide 01:30 04:00 03:00 06:00 00:20 00:20 00:40
Opaque 01:30 04:00 03:00 06:00 00:30 00:30 00:60
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Temps de 
travail

Temps de 
prise

Temps de 
travail

Temps de 
prise 

Photopolyméris-
ation surface 
occlusale

Photopolyméris-
ation toute autre 
surface 

Photo-
polymérisation 
de tenons

 35°C/95F                 23°C/73.4F

Tableau. 2



CODICE

OverCEM SA

Descrizione

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

OverCEM SA

20 Posts*

20 Posts*

20 Posts*

20 Posts*

KOCTR

KOCUN

KOCOP










